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NUmero: 047

Descricao: Barras de Ago Carbono SAE - 8640

Composicao Quimica:

Elemento Composicdo%
Carbono (C) 0,38 -0,43
Manganés ( Mn ) 0,75-1,00
Fosforo (P) 0,030 max
Enxofre (S) 0,040 méx
Silicio (Si) 0,15-0,35
Niquel (Ni) 0,40 - 0,70
Cromo (Cr) 0,40 — 0,60
Molibdénio (Mo) 0,15-0,25
Vanédio (V) -

Outras Caracteristicas:

- A aprovacao do material sera conforme procedimento para inspec¢ao de recebimento
- Deverdo ser atendidos todos os requisitos das normas / procedimentos / instru¢cdes descritas

nesta folha de especificacéo

Dimensodes: Conforme desenho

Documentos Exigiveis:

- Fornecer certificado de analise quimica, propriedades mecénicas e certificado de origem da

matéria prima das barras.
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