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Número: 049

Descrição: Bronze SAE 40

Composição Química:

Elemento Composição%
Cobre (Cu) 85.0 %
Chumbo (Pb) 5.0 %
Estanho (Sn) 5.0 %
Zinco (Zn) 5.0 %

Outras Características:

- A aprovação do material será conforme procedimento para inspeção de recebimento
- Deverão ser atendidos todos os requisitos das normas / procedimentos / instruções descritas
nesta folha de especificação

Dimensões: Conforme desenho

Documentos Exigíveis:

- Fornecer certificado de análise química, mecânica, gráfico de tratamento e certificado de
matéria prima do bronze.
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