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Descrigao: Fundidos em ASTM A395 Gr. 65-45-15 (revisdo 2014)

Composicao Quimica:

Elemento Composicdo%
Carbono (C) 3,00 min
Silicio (Si) 2,50 max
Fosforo (P) 0,08 méax

Propriedades Mecénicas:

Resisténcia a Tracdo | 450 MPA (minimo)
Limite a Escoamento 310 MPA (minimo)
Alongamento 15% (minimo)

Tratamento Térmico: Bruto de Fuséo

Dureza HB: 156 - 201

Dimensdes: Conforme desenhos disponibilizados pela Engenharia.
Documentos Exigiveis:

- Fornecedor certificado de propriedades mecanicas, analise quimica e tratamento térmico
contendo ano de revisdo da norma, letra quando aplicavel e mencionar a corrida.

Caracteristicas Gerais de Fornecimento:
- Os fornecedores deverdo manter um por periodo de 12 meses dois corpos de prova, com a

identificac@o por corrida de fundicdo para verificacdo da analise quimica, resisténcia mecanica
e ensaios aplicaveis para corpo, tampa, obturador e anéis.
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